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NF EN 12390-6

Mesure de la résistance au fendage des éprouvettes 
bétons 

	→ Pour éprouvettes 15  x 30 cm et 16 x 32 cm

    15 kg
Éprouvettes : 
15 x30 cm et 16 x 32 cm

	→ Lot de 100 baguettes

	→ Masse volumique :  > 900 km/m3

	→ Épaisseur : 4 mm (± 1 mm)

Réf. Largeur Longueur

10.1120.701 10 mm (± 1 mm) 200 mm

10.1120.702 15 mm (± 1 mm) 350 mm

10.1120.703 10 mm (± 1 mm) 350 mm

Baguettes de fendage


